
Vasa  Textilfrg. (C.1)
16. Foto 17. Mikrosk. 18. Primus

14. Dokumenterad av 15. Datum

19. Fyndplats
19.1 Däck 19.2 Sida 19.3 Balk 19.4 Kontextgrupp

20. Teknik
20.1 Teknik/bindning 20.2 Trådsystem 1 (trs 1) 20.2 Trådsystem 2 (trs 2)

Garn nr: Garn nr:
Täthet (tr/cm): Täthet (tr/cm):

20.3. Garn [Median] [Median]

20.3.1 Fibermaterial:

20.3.2 Fibergrovlek (µm):

20.3.3 Garngrovlek (mm):

20.3.4 Antal trådar:

20.3.5 Spinnriktning: 

20.3.6 Spinnvinkel (grader):

20.3.7 Tvinningsriktning: 

20.3.8 vinningsvinkel (grader):

20.3.9 Färg:

21. Dimensioner på största fragmentet Fragmentnummer:
Längd (mm): Bredd (mm): Tjocklek (mm):

22.1 Typinformation (ange kryss i respektive ruta)
högglansig ull rostimpregnerad annan ull/hårfiber ytbehandlad

Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

22.2 Fragmentinformation (ange fragmentnr. i respektive ruta)
avtryck formad har dekor hål (ej söm) konkretion lagning

lim o dyl. (original) Rostimpregnerad salt slitage av användn. stadkant sömrest

tillskuren vikt/veck vävavvikelse är dekor

Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan Rest av annat mtrl./ovanligt mtrl. Extra intressant? Kryssa i rutan

11. Fyndnummer
inkl. ask ID

12.
Typ:fragment

13. Benämning

beh./impregnerad

[Median]Garnnummer/formel:



Vasa  Textilfrg. (C.1)

23. Association
23.1 Andra delar 

23.2 Relaterade fynd (för typnumret)

12.
Typ:fragment

11. Fyndnummer
inkl. ask ID



Vasa Textilfrg. (C.1)

24.1 Beskrivning (fritext)

12.
Typ:fragment

11. Fyndnummer
inkl. ask ID


	Check foto: Off
	Check mikro: Off
	Check primus: Off
	fiber material 3: [--]
	3 fibergrovl spann: 
	3 fibergrovl median: []
	3 garngrovl spann: 
	3 garngrovl median: []
	3 antal trådar: 
	3 spinnr: 
	3 spinnv spann: 
	3 spinnv median: []
	3 tvinningsr: 
	3 tvinningsv spann: 
	3 tvinningsv median: []
	colour 3: [--]
	name find: [Josefin Lindegren]
	Datum_af_date: 27 april, 2022
	object type find: [Dräkt]
	Däckdrop: [HS]
	Sidadrop: [SB]
	Balk: 6-7
	Kontextgrupp: HS82
	technique find: [Vävt, tyg, kypert, twill.r. 3/1.z]
	trs1 garnnr: 1
	trs1 täthet: 17-18
	trs2 garnnr:  2
	trs2 täthet: 15-16
	fiber material 1: [Ull]
	fiber material 2: [Ull]
	1 fibergrovl: 
	1 fibergrovl median: []
	2 fiber grovl spann: 
	2 fibergrovl median: []
	1 garngrovl spann: 0,37-0,52
	1 garngrovl median: [0,43]
	2 garngrovl spann: 0,43-0,50
	2 garngrovl median: [0,46]
	1 antal trådar: 1
	2 antal trådar: 1
	1 spinnr: S
	2 spinnr: S
	1 spinnv spann: 27,47-60,67
	1 spinnv median: [38,49]
	2 spinnv spann: 25,76-37,41
	2 spinnv median: [33,39]
	1 tvinningsr: -
	2 tvinningsr: -
	1 tvinningsv spann: -
	1 tvinningsv median: []
	2 tvinningsv spann: -
	2 tvinningsv median: []
	colour 1: [Mörkbrun, orig.färg okänd]
	colour 2: [Mörkbrun, orig.färg okänd]
	fragm: 
	nr: 

	längd: 
	bredd: 
	avtryck: 
	beh: 
	/inmpr: 

	formad: 
	har dekor: 
	hål: 
	glans: 
	konkretion: 
	lagning: 
	lim: 
	salt: 
	slitage: 
	stadkant: 
	sömrest: 1-2
	tillsk: 1-2
	vikt/veck: 1
	vävavv: 
	ytbeh: 
	är dekor: 
	ob: 
	 type: 

	material: 
	technique: 
	name: 
	rest: 
	colour: 
	Andra delar: 
	Relaterade fynd: 17113 kranium (Johan).
	rost: x
	specialfiber: 
	Dropdown rest 3: [--]
	Check Box rest 4: Off
	Fragmentinfo: [--]
	typinfo: [--]
	Dropdown rest 1: [--]
	Check Box rest 1: Off
	rest 1: 
	rest 2: 
	Dropdown rest 2: [--]
	Check Box rest 2: Off
	rost 2: 1-3
	rest 3: 
	Check Box rest 3: Off
	rest 4: 
	Dropdown rest 4: [--]
	rest 5: 
	Dropdown rest 5: [--]
	Check Box rest 5: Off
	rest 6: 
	Dropdown rest 6: [--]
	Check Box rest 6: Off
	rest 7: 
	Dropdown rest 7: [--]
	Check Box rest 7: Off
	rest 8: 
	Dropdown rest 8: [--]
	Check Box rest 8: Off
	tjockl: 
	Typnummer: 82.9:1-3
	Fyndnummer: 17664
	Beskrivning fritext 1: Tre fragment av ull i dubbelväv. På sida B är väven 3/1 kypert med inslagseffekt (utifrån att trs 1 är tätare än trs 2). På sida A är väven en 2/1 kypert med ett tvinnat två-trådigt ullgarn. Färgen är mörkbrun, originalfärg okänd. Väven är mycket tät och jämn. Två av fragmenten har sömmar som är mycket täta, med jämna stygn. På sida A är stygnen längsgående och på sida B är endast öglor från tråden bevarad. Dessa öglor är typiska för maskinsömmar där man syr med två trådar, en över- och en undertråd. Textilien är därmed mycket troligt recent. I Nikon-mikroskop är det synligt att sytråden är 3-trådig och möjligen av bomull. Fibrerna är konsekvent skålformade och något vågiga. Fibrerna i väven varierar mellan brun, mellanbrun, svart, mörkblå och ljusblå. I ändarna där fibrerna är skadade är det synligt att det yttre höljet på fibrerna har försvunnit och är nu mycket ljusa. Utifrån den blå färgen på vissa av fibrerna kan textilien varit färgad.  9:1Fragmentet har en tillskuren kant med rester av en söm. Sömsmånen är vikt mot sida B. På sida A finns endast avtryck i form av en längsgående fördjupning där sömmen suttit. På sida B finns tätt sittande stygnhål.  Fragmentet är i princip helt täckt av fläckar och beläggning från metall och smuts. Textilien är stel och hård, troligen pga att den innehåller mycket metall och smuts. Endast på ett fåtal partier är väven utan fläckar och färgen är synlig. Sömresterna visar på att textilien är maskinsydd och därmed recent. 9:2Fragmentet har tre tillskurna kanter med spår av sömmar varav en fåll. Sömresterna visar på att textilien är maskinsydd och därmed recent. 9:3Ingen ytterligare information.
	yarn 1: nr / formel
	yarn 2: nr / formel
	yarn 3: nr / formel


